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Deney Metodu

(Ulusal, Uluslararası standardlar, 

işletme içi metodlar)

Deney Adı
Deneyi Yapılan

Malzemeler / Ürünler

Deney Laboratuvarının

DERİ - AYAKKABI TS 4119 EN ISO 3376 /MART 2006Deri Çekme Mukavemeti ve 

Uzama Yüzdesi Tayini

      TS 4118-2 EN ISO 3377-2 /KASIM 

2005

Deri Yırtılma Yükü (Çift Kenar 

Yırtığı) Tayini 

      TS 4117 EN ISO 2589 /OCAK 2006Deri Kalınlık Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Deride Su Buharı Geçirgenliği 

Tayini 

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Deride Su Geçirmezliği 

(Penetrasyon) Tayini

      TS 2946 /EKİM 1992

DIN 53351 :2003

Deride Fleksibilite Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Deride Su Nüfuziyeti Tayini

      TS 2946 /EKİM 1992Deride Finisaj Tabakasının 

Sağlamlığı Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Deride Su Absorpsiyonu Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Ayakkabıda Sıcağa Karşı Yalıtım 

Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Ayakkabıda Soğuğa Karşı Yalıtım 

Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Ayakkabıda Elektrik Direnci Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Saya / Dış Taban Katları Arası 

Yapışma Dayanımı Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Ayakkabıda Dış Taban Esneme 

Direncinin Tayini

      TS ISO 48 /NİSAN 1998- (METOD 

M)

Dış Taban Sertlik Ölçme Tayini

      TS 11007 /NİSAN 1993

ISO 4649 :2006

Taban Aşınma Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Fuel Oil'e Direncin Tayini

      TS EN ISO 20344 /NİSAN 2007Topuk Bölgesi Enerji Absorpsiyonu 

Tayini

      TS 2827 ISO 2781 /ŞUBAT 2005Vulkanize Kauçuk Yoğunluk Tayini

      DT.35 :2008  (İŞLETME İÇİ METOD)Su İletme Testi

      DT.36 :2008 (İŞLETME İÇİ METOD)Ayakkabı Komple Taban Açma 

Mukavemeti Tayini



Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

CENTRALLAB

Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.

Deney Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0303-T

Revizyon No: 00 Tarih: 03-Nisan-2009AB-0303-T

Deney Metodu

(Ulusal, Uluslararası standardlar, 

işletme içi metodlar)

Deney Adı
Deneyi Yapılan

Malzemeler / Ürünler

      DT.37 :2008  (İŞLETME İÇİ METOD)Santrifüj Testi( DERİ - AYAKKABI Devam )

      DT.38 :2008 (İŞLETME İÇİ METOD)Halkanın Deriden Ayrılma 

Mukavemeti Tayini

      TS 5549-1 /NİSAN 2003

TS 5549-2 /NİSAN 2003

Ayakkabı Bağı Kopma Mukavemeti 

Tayini

      DT.40 :2008  (İŞLETME İÇİ METOD)Ayakkabıda Giyme Deneyi

DERİ - KİMYASAL TS 4126 /MART 1985Deride Krom Oksit (Cr2O3) Tayini

      TS 4122 EN ISO 4045 /NİSAN 2000Deride Ph Tayini

      TS 4124 EN ISO 4048 /KASIM 2000Deride Diklormetanda Çözünen 

Madde Miktarı (Yağ Miktarı) Tayini

      TS 4125 EN ISO 4047 /NİSAN 2000Deride Toplam Sülfat Külü Miktarı 

Tayini

TEKSTİL - KUMAŞ TS EN 530 /KASIM 1996 Kumaşta Aşınma Tayini  

(Martindale Metodu)

      TS EN ISO 13934-1 /ŞUBAT 2002Kumaş Kopma Mukavemeti Tayini  

(Şerit Metodu)

      TS 251 /ŞUBAT 1991Dokunmuş Kumaşta Birim Alan 

Kütlesi Tayini

      TS 259 ISO 24920 /NİSAN 2001Kumaşta Su İticilik Değeri Tayini

      TS 391 EN ISO 9237 /NİSAN 1999Kumaşta Hava Geçirgenliği Tayini

      TS 717 EN ISO 105-X12 /NİSAN 

2006

Kumaşta Sürtünmeye Karşı Renk 

Haslığı Tayini

      TS EN ISO13937-4 /NİSAN 2002Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini  

(Çift Yırtma Deneyi)

      TS EN ISO 105-C06 /KASIM 2001Kumaşta Yıkamaya Karşı Renk 

Haslığı Tayini

      TS 4739 /MART 1986Tekstil Liflerinde Malzeme Tayini

TEKSTİL - İPLİK TS 245 EN ISO 2062 /NİSAN 1996İplik Kopma Mukavemeti Tayini

OLUKLU MUKAVVA - 

FİZİKSEL

 TS 1119 /MART 1989Oluklu Mukavva Su Emme Tayini
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